Silicone für Farben
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Eine unregelmäßige Oberfläche bedeutet einen schlechten Glanz

Eine regelmäßig, gewellte Ober​fläche sorgt für einen guten Glanz
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Siliconadditive in Lacken führen zu einer regelmäßigen Oberfläche und somit guten Glanzeigenschaften

[image: image3.jpg]




Hier sind drei Beispiele für Siliconfarben aufgeführt, die extremsten thermischen Belastungen standhalten müssen

